D.IILi.2.2

Porreoldgiai vizsgalatok:

Gordiilékenység

Bevezet6 / cél: Szilard szemcsehalmazok folyési tulajdonsdga fontos anyagi jellemzd. Erdsen
fligg a szemcseméreteloszlastdl, nedvességtartalomtol, a szemcese alaki és feliileti jellemzditdl,
elektrosztatikus feltolt6déstol, stb.

Gyakorlat Kkivitelezése:

1.

Mérjiink ki 100,0 g mintét, hatdrozza meg és irja fel a térfogatét.

2. Az ASTM tolcsért ugy helyezziik el, hogy a kifoly6 nyildsa 4,0 cm-re legyen az aljtdl,
ami ebben a kisérletben atlatsz6 milanyag kdrtya, alatta milliméterpapir.

3. A tolcsér kifoly6 nyildsat spatuldval befogjuk, és feltoltjiik a mintaval.

4. A spatulat hirtelen elvéve az anyagot hagyjuk kifolyni. Legaldbb 3 parhuzamos mérést
végezziink! A kifolyasi id6t is mérjiik. Ily médon egy kipalaki halom keletkezik. A
kip magassiagibdl, mely 40 mm, valamint a kup alapjanak sugardabol tangens
szogfliggvénnyel kiszamithat6 a halom lejt0szoge.

Ertékelés:

Szamolja ki a lejtészoget, a granuldtum tomegaramat (g/s) €s a térfogatdramat (ml/s)!

h= a halmaz magassaga (mm)
r’= a halmaz sugara (mm)

di= a halmaz atmérdje
do= a tolcsér kifolydnyildsdnak belsé atmérdje (mm) {10 mm}
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Gyakorlat célja: a szemcsehalmazok folyasi tulajdonsagainak vizsgalata

Eszk6z6k tisztasaga, megfelelésége:

MinGsités Ellen6rzé
Eszkoz . Nem ‘.
Megfelelé megfelelé kézjegye

ASTM tblcsér
mianyag kartya
stopper 6ra
méréhenger

Mérés | Kifolyasiidé (s) | Halom témeg (g) Ha'or‘[‘r;?)rmgat Lejtészdg (°)
1 100,0
2. 100.0
3. 100.0
Ertékelés:

Adja meg a granuldtum tomegaramét (g/s), a térfogataramat (ml/s), atlagos lejt0szogét és
kifolyasi idejét!



